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Los andlisis fueron realizados por Cementos Tequendama S.A, en su laboratorio de la planta

ubicada en Suesca. En la Tabla 1 se presenta la composicion quimica de los niveles

litolégicos de interés minero previamente descritos.

Tabla 1 Composicion quimica de los niveles de interés explorados

Nivel Esp:ii(;: del Muestra |%CaO|%SiO: | %Al20; | %Fe;03 | %K20| %LOI | %Humedad
M1 0.14 |59.57 | 21.10 535 | 0.98 | 9.08 6.50
1 15.4 M2 021 |64.16 | 23.58 1.60 1.20 | 8.69 12.96
M3 0.08 |67.91 | 19.49 1.46 1.07 | 7.35 14.78
M4 0.08 |66.20 | 19.39 252 | 086 786 6.50
2 41.0 M5 0.06 |71.17 | 15.58 286 | 077 | 658 10.71
M-10 0.10 |68.71 | 18.91 203 |065|772 71
3 116 M-9 0.11 |57.41| 241 322 | 088|998 12.86
M-3 0.11 |68.52 | 18.75 128 | 0.98 | 7.06 5.64
s 245 M-4 0.1 |65.42 | 17.46 3.74 1.17 | 8.46 9.98
M-6 0.12 |64.39 | 20.38 258 | 084 837 6.82
M-7 0.08 | 57.6 | 23.98 339 | 092|956 13.47
7 35.9 M43 0.13 |59.31 | 23.01 3.17 1.25 | 9.49 15.60
M44 0.10 |63.66 | 21.06 257 1.03 | 8.31 14.23
M45 0.12 |60.04 | 23.05 292 | 096|935 19.10
M46 0.10 |56.88 | 24.68 3.17 1.16 | 9.89 15.82
M47 0.10 |60.05 | 22.78 3.18 1.01 | 9.37 16.94
M48 0.10 |58.68 | 23.27 291 1.10 | 9.41 17.21
M49 0.11 |59.49 | 23.59 242 1.13 | 943 16.94
M50 0.05 |59.06 | 23.09 3.02 | 099|969 18.83
M51 0.10 |54.82 | 21.16 9.42 | 0.85 [10.09 20.87
M52 048 |50.41 | 24.41 833 | 076 [11.23 13.00
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Nivel Esp::l(;: del Muestra |%CaO|%SiO: | %Al20; | %Fe;03 | %K20| %LOI | %Humedad
M6 0.11 | 57.04 | 25.07 276 1.41 | 9.96 15.74
M7 0.08 |57.08 | 23.99 285 1.40 | 9.94 15.20
M8 0.06 |55.07 | 24.72 427 1.38 | 10.13 8.54
M9 0.07 |60.84 | 1564 | 11.67 | 0.77 | 8.09 8.45
M10 0.06 |61.34 | 21.71 299 1.28 | 8.75 13.69
M11 0.04 |58.76 | 21.29 5.85 1.27 | 9.00 14.86
M12 0.06 |59.12 | 22.23 413 1.26 | 9.30 15.46
M13 0.05 |53.72 | 24.49 6.08 1.30 | 10.08 16.41
M14 0.05 |54.20 | 25.97 288 1.31 | 10.68 16.82
M15 0.06 |52.17 | 26.21 5.07 1.34 | 10.57 14.92
M16 0.08 |59.05 | 23.70 3.34 1.16 | 9.53 15.72
M17 0.04 (7251 | 11.65 778 | 0.39 | 541 5.15
M18 0.05 (63.21 | 21.74 204 | 090 871 15.14
M19 0.06 (63.98 | 21.13 180 | 0.92 | 842 14.35
M22 0.04 |58.40 | 24.64 205 | 0.80 [10.02 14.39
M23 0.07 |60.52 | 12.35 | 17.77 | 0.40 | 7.18 9.68
M24 0.04 |62.83 | 21.36 274 | 076 | 890 15.73
M25 0.07 (6237 | 11.98 | 17.26 | 0.40 | 6.93 7.66
8 135
M26 0.05 |60.84 | 21.42 442 | 075 | 892 14.65
Mm27 0.06 |57.30 | 22.60 6.26 | 0.80 | 9.89 15.64
M28 0.07 (7999 | 8.14 7.04 | 0.25 | 3.99 372
M29 0.07 |59.57 | 22.90 338 |091 929 15.97
10 3.52 M32 0.15 |63.33 | 21.00 227 | 085|893 18.14
M33 0.14 | 7467 | 10.03 824 | 0.33|528 3.75

Informe 27

oliniticas — Suesca (Cundin

19




[image: image3.png]ROCAS Y MINERALES LTDA
Ingenieros Consultores

Espesor del
Nivel el | Muestra |%Ca0|%Si0z | %Al:Os | %Fe:0s | %KzO | %LOI | %Humedad
nivel
M34 | 008 6220 | 20.72 | 3.99 |0.80 |861| 17.15
14 353 M38 | 0.09 [67.31 | 1828 | 225 |134 |7.55| 11.76

La composicién quimica de cada uno de los niveles de interés se describe a continuacion,
dando los rangos dentro de los cuales se encuentran las concentraciones obtenidas de
Al,03, SiO, y Fe,05:

» Nivel 1: El contenido de Al,O; varia entre 19.4% y 23.58%, el promedio aritmético de los
resultados obtenidos es 21.39%; el contenido de SiO, oscila entre 59.57% y 67.91%,
mientras que el de Fe,O; esta por debajo de 5.35%.

» Nivel 2: Su contenido de Al,O; varia entre 19.39% y 15.68%, el promedio aritmético de
los resultados obtenidos es 17.96%:; el contenido de SiO, oscila entre 66.2% y 71.17%,
mientras que el de Fe,O; esta por debajo de 2.86%.

» Nivel 3: El contenido de Al,O; es de 24.1%, el de SiO, es de 57.41% y el de Fe,O; es de
3.22%.

» Nivel 6: El contenido de Al,O; varia entre 17.46% y 23.98%, el promedio aritmético de los
resultados obtenidos es 20.14%; el contenido de SiO, oscila entre 57.6% y 68.52%, mientras
que el de Fe,O; esta por debajo de 3.74%.

» Nivel 7: En las intercalaciones arcillosas el contenido de Al203 varia entre 21.06% y
26.2%, el promedio aritmético de los resultados obtenidos es 22.23%; el contenido de SiO2
oscila entre 53.72% y 72.5%, mientras que el de Fe203 varia entre 1.8% y 3.34% con
algunos picos de hasta 9.42%.

» Nivel 8: En las intercalaciones arcillosas el contenido de Al203 varia entre 21.36% y
22.9%, el promedio aritmético de los resultados obtenidos es 22.58%; el contenido de SiO2
oscila entre 57.3% y 62.83%, mientras que el de Fe203 esta por debajo de 6.26%.

» Nivel 10: En las intercalaciones arcillosas el contenido de AI203 varia entre 20.72% y
21.0%, el promedio aritmético de los resultados obtenidos es 20.86%; el contenido de SiO2
oscila entre 62.2% y 63.3%, mientras que el de Fe203 esta por debajo de 3.99%.

» Nivel 14: El contenido de AI203 es de 18.28%, el de SiO2 es de 67.31%; mientras que el
de Fe203 es de 2.25%.
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