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检测对象的代码和数据:

石膏石和硬石膏
2012年9月6日收到1份2KG的样品，用于化学分析。 检测任务-研究它是否符合ГОСТ 4013-82
ГОСТ 4013-82检测的标准文件
Гост 4013-82, 5382-73检测方法的标准文件.

检测结果
实验室订单号№ 597a-1-2012 到06-090-2012
	实验室编号
	ГОСТ 4013-82的要求及参数名称，质量分数，%
	实际

	597-1-12
	种类
	CaSO4*2H2O石膏
	结晶水
	石膏及硬石膏换算成CaSO4*2H2O
	硫酐
	CaSO4*2H2O石膏
	结晶水
	石膏及硬石膏换算成CaSO4*2H2O
	硫酐

	
	1
	95
	19.88
	95
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	98.48
	20.61
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	90
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	80
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	80
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	70
	14.64
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