中央生产实验室ГК»名字»
授权证书 No.TM759、、、

                                                     确认

                                        ВРИО 中央生产实验室的主任
                                         ГК» »(公司名字之类的还有签字)
                                   试验报告

试验产品： 石膏
订货商： （人名）
试验日期：（如图）
选样（样品抽选）：（人名）

抽样证书日期：（如图）
	编号
	产品性质指数名称（按照标准文件）
	规定试验进行方法的标准文件的编号
	产品性质指数数值（按照标准文件）
	实际数值

	
	最小抗压极限值，Mpa，不小于Г-7品牌的
	
	7．0（70）（对品牌Г-7的）
	

	
	最小抗弯极限值，Mpa
	
	3.5（35）（对品牌Г-7的）
	

	
	凝固期限
-开始，分钟，不早于

-最后，分钟，不晚于
	
	2

15

（对指数为A的，很快凝固的）
	

	
	磨碎程度，在筛（网眼为0.2mm）中的残渣，%，不大于
	
	2 

对磨碎程度III, （细碎 ）
	


ФМИГП实验室主任（科学技术副博士）：

执行者：工程师一级                                            （人名）
